	El profesional de la construcción diseña, en base a sus propiedades y las metodologías que la transforma y adapta, un habitáculo digno de construir la moderna caverna del ser humano, donde convergen habitabilidad, funcionalidad y estética. Características generales de las maderas para construcción. En este primer artículo englobamos aspectos que influyen sobre las alternativas del empleo y aplicación de las maderas. Se refieren a las dimensiones, a las formas, a la presencia de defectos, al estado sanitario, a su comportamiento ante procesos varios, etc. Por otra parte se pueden incluir las características organolépticas, como color, olor, brillo, veteado, textura y grano que le otorgan una gama de variabilidad muy destacada y permite seleccionar el material para el destino específico que imagina el arquitecto.
En el aspecto características vegetativas (cuadro Nº 1) se observa que los arboles poseen fustes (troncos) que no son capaces de superar los 40 cm de diámetro, con longitudes reducidas y condiciones sanitarias nunca excepcionales, particularmente en las formaciones naturales. Esta situación deriva de la descontrolada explotación de los bosques, donde la corta se efectuó sobre los mejores ejemplares sin planes dasocráticos de aprovechamiento técnico racional. Esta es una de las causas por la cual argumentamos que la madera de masa procede de la forestación industrial. 
La forma (cuadro Nº 1) y su relación con la longitud y el diámetro de los ejemplares califica a las maderas en su aptitud para aserrar y debobinar (compensado). Los fustes largos, de grandes diámetros y contorno cilíndrico se consideran de óptima calidad. 
El estado sanitario (cuadro Nº 1) responde a la frecuente acción de los agentes destructores, las condiciones de crecimiento (suelo, dominancia entre especioes, etc.) y la edad de los arboles. En ciertas áreas de bosques naturales especialmente en el sur, se aprecian muchos ejemplares afectados por pudrición (hongos) y perforados (insectos).
Las características organolépticas (cuadro Nº 3) son aquellas que aportan propiedades estéticas positivas (color, brillo, veta y otras) como así limitaciones de uso (olor desagradable).
Las características químicas (cuadro Nº 4) se refieren a las inclusiones que se producen en la madera de duramen; le otorgan perdurabilidad natural, fácil o difícil penetrabilidad a las soluciones de tratamiento, aportan colores, a veces sustancias que interfieren con su aserrado, exudaciones, etc. que a menudo dificultan su procesamiento. 
Hay maderas como el roble europeo y americano donde se reúnen varias características que brindan alto valor decorativo y apreciado en ciertas aplicaciones como solados, moblaje y revestimientos. Otro aspecto es el comportamiento de las maderas frente a procesos varios (cuadro Nº 2); se vinculan con su preparación y terminación, tales como su respuesta frente al secado, al maquinado, pintado y clavado que inciden a veces facilitando, en ocasiones interfiriendo durante su aplicación, de acuerdo con el tipo de componente que se trate y el emplazamiento en el proyecto. Dada su envergadura hemos dejado las características señaladas. 
Solo se mencionan aquellas especies que se indicaron en el artículo anterior (ed. 450, enero 2000) cuando fueron consideradas por la importancia de su oferta en el mercado maderero, teniendo en cuenta su volumen, tanto para las especies nativas como para las procedentes de la forestación industrial. 


	Tipo de viga
	Tipo de construcción según el uso
	Sobrecarga accidental
	Peso propio + sobrecarga

	Vigas de techo
	Industrial
	L/180
	L/120

	
	Comercial e institucional 

· Sin cielorraso de yeso 

· Con cielorraso de yeso 
	 

· L/240 

· L/360 
	 

· L/180 

· L/240 

	Vigas de piso
	Destino común.Preocupación por el confort al caminar, y reducir al mínimo los riesgos de fisuras en las obras de yesería
	L/360
	L/240

	Vigas de puentes
	Puente carretero
	L/200 a L/300
	.

	
	Puente para ferrocarril
	L/300 a L/400
	


	Cuadro 1

	

	Características vegetativas de las especies

	 

	Especie
Longitud útil (m)
Diámetro medio (m)
Forma
Estado sanitario
Bosque nativo
Algarrobo
3-4
0.40
regular
regular
Sauce criollo
3-4
0.50
buena
bueno
Quebracho blanco
4-6
0.45
buena
bueno
Lenga
10-12
0.50
buena
regular
Anchico colorado
6-8
0.60
buena
bueno
Grapia
9-10
0.60
buena
bueno
Marmelero
6-8
0.40
buena
bueno
Sota caballo
4-5
0.35
buena
bueno
Palo amarillo
6-8
0.35
regular
bueno
Lapacho
8-10
0.50
buena
bueno
Bosque cultivado
Eucalipto
8-10
0.40
buena
bueno
Alamo
6-8
0.30
buena
bueno
Pino resinoso
6-8
0.40
buena
bueno
 

	Cuadro 2

	Comportamiento a procesos varios

	 

	Especie
Secado
Maquinado
Pintado
Clavado
Bosque nativo
Algarrobo
bueno
regular
regular
bueno
Sauce criollo
regular
bueno
bueno
regular
Quebracho blanco
regular
bueno
regular
regular
Lenga
regular
bueno
bueno
bueno
Anchico colorado
regular
deficiente
deficiente
bueno
Grapia
regular
regular
regular
bueno
Marmelero
regular
regular
regular
bueno
Sota caballo
regular
bueno
bueno
bueno
Palo amarillo
regular
deficiente
deficiente
regular
Lapacho
regular
deficiente
deficiente
bueno
Bosque cultivado
Eucalipto
deficiente
bueno
regular
regular
Alamo
regular
regular
bueno
regular
Pino resinoso
bueno
regular
regular
bueno



	Cuadro 3

	Características organolépticas

	 

	Especie
Albura
Duramen
Olor
Veteado
Brillo
Textura
Grano
Bosque nativo
Algarrobo
blanco amarillento
castaño rosado
muy suave
pronunciado
escaso
med. y heterog.
oblicuo
Sauce criollo
blanco ocre
castaño rosado
ausente
suave
suave
fina y homog.
derecho
Quebracho blanco
blanco amarillento
amarillo ocre rosado
ausente
espigaso s.
suave
fina y homog.
ob. entrecruzado
Lenga
blanco crema
castaño rosado
ausente
suave
suave
fina y homog.
derecho
Anchico colorado
amarillo cre
castaño rojizo
ausente
suave
suave
fina
ob. entrecruzado
Grapia (Ibirá peré)
blanco crema
amarillo ocre
ausente
suave
suave
fina
derecho
Marmelero
amarillento
castaño ocráceo
ausente
espigado
suave
fina y homog.
entrelazado
Sota caballo
blanco grisáceo
castaño claro
ausente
pronunciado
suave
mediana
derecho
Palo amarillo
amarillo claro
amarillo ocráceo
ausente
suave
suave
fina y homog.
ob.a derecho
Lapacho
blanco ocráceo
castaño vertdoso
ausente
suave
mediano
fina
entrelazado
Bosque cultivado
Eucalipto
blanco crema
castaño rosado
ausente
suave
mediano
mediana
derecho a entrel.
Alamo
blano crema
blanco crema
ausente
muy suave
opaco
fina
derecho
Pino resinoso
blanco amarillento
amarillo ocre
pronunciado
pronunciado
opaco
fina y homog.
derecho


	Cuadro 4 

	Características químicas 

	 

	Especie
Contenidos Celulares
Bosque nativo
Algarrobo
cristales
Sauce criollo
-
Quebracho blanco
cristales
Lenga
tilosis
Anchico colorado
cristales
Grapia
cristales
Marmelero
cristales
Sota caballo
cristales
Palo amarillo
cristales
Lapacho
cristales
Bosque cultivado
Eucalipto
gomas-klno
Alamo
-
Pino resinoso
resina



